
Диапазон создаваемых
-давлений,     ГПа 
-температур,  K 

≤150
≤6000 

Измерение распределения температуры:
Диапазон перестройки по спектру, нм 
Спектральное разрешение, нм 
Пространственное разрешение, элементов
Температурный диапазон измерений, К

Лазерный нагрев:
Максимальная мощность излучения, Вт 
Длина волны лазерного излучения,    нм 

630..1110
~ 2
500 х 500
1100..6000

100
1070

Назначение

Работа выполнена в рамках Инициативного проекта (2017г.) 

Технические характеристики

Уникальная научная установка 
«Лазерный нагрев в ячейках высокого давления»

Руководитель: Зинин П. В. Исполнители: Кутуза И.Б., Титов С.А., Ломоносов А.М., Булатов К.М., Быков А.А.

                                                     
Исследование материалов в условиях высоких давлений и температур, измерение спектров 
комбинационного рассеяния и люминесценции при высоких давлениях, интегрального измерения 
температуры образца, измерения давления внутри ячейки высокого давления, измерения 
распределения температуры по поверхности образца 
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